FISA DE LUCRU

I. Selecteazi variantele corecte de rispuns.

1. Coltarele sunt materiale auxiliare utilizate la confectionarea produselor de marochinarie, avind rol de

2. Se utilizeazd ca materiale de imbinare in procesul de confectionare a produselor din piele i inlocuitori:
nituri cuie nasturi suruburi rame adezivi ata
3. Sunt materiale auxiliare textile utilizate la confectionarea produselor din piele si inlocuitort:
broaste atd rame coltare sireturi sfoard
4. Pentru finisare si impregnare se utilizeaza:
vopsea apret sarma crema ceara nituri unsoare adeziv emulsii

II. Realizeaza asocierea dintre imaginea din coloana A si denumirea corespunzitoare din coloana B.

A. Materiale auxiliare B. Denumire

rame

carambi

cuie

broaste

suruburi

nituri

coltare
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III. Completeazi textul de mai jos prin plasarea cuvintelor din listi la locul potrivit.

Pentru incheierea incaltamintei in timpul purtirii se folosesc ......ocovvviiiean.n. ;

Vopseaua este un produs .........ooevvvennnnn. UEILZAL PRI s s s syt produselor.
Imbinarea pieselor la incaltdminte se realizeaza prin COasere SaU ........ovvvivieivinnnn. CU evviiiiiiiinnis .
chimic adeziv sireturi lipire finisarea

IV. Analizeazi accesoriul ilustrat in imaginea de mai jos si si realizeazi descrierea acestuia prin
selectarea variantelor corecte din tabel.

. WE\\ Denumirea Natura materialul Destinatia
ga accesoriului din care este obtinut :
: . &?'EL cui metal impregnare
' surub plastic imbinare
nit
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