BAI 20: KIM LOAI TRONG TU NHIEN VA PHUONG PHAP TACH KIM LOAI
Phan I: Céu tric nghiém nhiéu phwong an lya chon. Moi cdu hoi hoc sinh chi chon
| phuwong dan

Céu 1: Trong vo Trai Dat, nhitng kim loai nao sau ddy ton tai chu yéu dudi dang don
chat?

A. Ag, Au. B. Zn, Fe. C. Mg, Al D. Na, Ba.
Céu 2: Chét nao dudi diy 1a thanh phan chinh ciia quang hematite?

A. Tron(II) oxide. B. Iron(III) oxide.

C. Iron. D. Iron(II) sulfide.
Ciu 3: Ton kim loai ndo sau diy c6 nhiéu nhat trong nuwéc bién?

A. Mg?¥, B. K", C. Na", D. Ca™",

Cau 4: Nhom (Al) 1a nguyén td phé bién thir ba (sau oxyen va silicon) va la kim loai
pho bién nhit trong vo Trai Dat. Nhém chiém khoang 17% khéi 16p ran cua Trai Dat.
Trong tur nhi¢n, quang chinh chira nhom la bauxite va quang nay la nguyén li¢u chinh
dé san xuat nhom trong cong nghiép. Thanh phén chinh cua quang bauxite la
A. NasAlFs. B. AO3.2H>0.
C. KAI(SO4)2.12H20. D. K>0.AO;.6810..
Cau 5: Iron (Fe) la nguyén t6 kim loai phc:) quang chira cac khoang vat nhu: magnetite
pyrite (FeS»). Trong cac khoang vt trén, bién trong vo Trai Pat, no6 ton tai ¢ dang
(Fe30y), hematite (Fex0a), siderite (FeCOs), khoang vit c6 ham lugng Fe cao nhit 14
A. magnetite (Fe;O4). B. pyrite (FeSa).
C. siderite (FeCO3). D. hematite (Fe2Os).
Cau 6: Nguyén téc tach kim loai ra khoi hop chat ciia chiing 1a
A. khir ion kim loai trong hop chat thanh nguyén ti.
B. oxi hod ion kim loai trong hop chét thanh nguyén tir.
C. hoa tan cac khoang vit c6 trong quing dé thu dugc kim loai.
D. dya trén tinh chit cta kim loai nhu tir tinh, khoi lrgng riéng 1on dé tach ching
ra khoi quing
Cau 7: Kim loai nao sau day dugc diéu ché bfing phuong phap dién phan nong chay?
A. Fe. B. Na. €. Cu. D. Ag.
Céu 8: Phuong phap chung dé diéu ché cac kim loai Na, Ca, Al trong cong nghiép l1a
A. dién phan dung dich. B. dién phén nong chay.
C. nhiét luyén. D. thuy luyén.
Ciu 9: Phuong phip thich hop dé diéu ché Mg tir MgCl; 1a
A. dung kali khir ion Mg?* trong dung dich. B. dién phan MgCl nong chay.
C. Dién phan dung dich MgCl, D. Nhiét phan Mg(NOs)>
Cau 10: Khi dién phan NaCl nong chay (dién cuc tro), tai cathode xay ra
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A. su khtr ion CI. B. su oxi hoa ion CI.
C. sur oxi hoa ion Na'. D. sy khir ion Na',
Cau 11: Nhom (Al) 1a kim loai ¢o nhiéu trng dung trong doi séng va san xuAt. Trong

cong nghiép, Al duge san xudt tir quing bauxite theo so do sau:

Quing bauxite —28M@ ey NaA|Qy(ag) —C2€ 5 AlOH)s(s) —— ALO; —>
Al
Phuong phap nao da dugce sir dung trong qua trinh khir Al;O3 thanh Al1?

A. Thuy luyén. B. Nhiét luyén.

C. bién phan nong chay. D. Dién phan dung dich.
Cau 12: O nhiét do cao, CO khir dugce oxide nao sau day?

A. Fe20s. B. NaO. C. CaO. D. K,O.
Céau 13: Kim loai nao sau day dugc didu ché b'flng phuong phap thuy luyén?

A. Cu. B. Na. C. Ca. D. Mg.

Cau 14: Trong cong nghiép, kim loai nao sau day duoc diéu ché bang phuong phap
nhiét luyén?

A. Mg. B. Fe. €. Na. D. Al
Cau 15: Gang va thép 14 hai hgp kim quan trong nhat cua sit. Chiing ¢6 rat nhiéu img
dung trong doi séng va san xudt. Dé san xuat gang, nguoi ta khir oxide cua sit (FeaOs
hodc Fe3O4) trong quing sit bang khi CO (duoc tao ra do dbt chay than cde). Sit duoc
tao ra trong qué trinh san xudt gang bing phwong phap nao?

A. Két tinh. B. Nhiét luyén. C. Thuy luyén. D. Chiét.
Cau 16: Kim loai kém (zinc, Zn) duge san xuat trong cong nghiép tir quang sphalerite

(c6 thanh phan chinh la ZnS) theo so d6: ZnS —*%:f 5 7n0 —*&C 5 7n, Phuong phap
diéu ché kim loai nao da dugc sir dung trong qua trinh san xuat Zn theo so do trén?

A. Thuy luyén. B. Nhiét luyén.

C. Dién phan. D. Két tinh.
Céu 17: Vang (Au) ton tai trong ty nhién ¢ dang don chat. Tuy nhién, ham lugng Au
trong quang hodc trong dat thuong rit thép vi vay rat kho tach Au be:ing phuong phép co
hoc. Trong cong nghiép, ngudi ta tach vang tir quing theo so dd sau:

Quing chira vang (Au) — 2O 5 KIAU(CN)2] (ag) —2%— Aufs)
Phuong phap diéu ché kim loai nao da dwgc sir dung trong qua trinh san xudt Au theo
so d6 trén?

A. Thuy luyén. B. Nhiét luyén. C. Dién phan. D. Chiét.
Céu 18: Cho céc kim loai sau: K, Ba, Cu va Ag. S5 kim loai ¢6 thé dwoc didu ché bang
phuong phap dién phan dung dich (véi dién cuc tro) la

Al B. 2. 3. D. 4.
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Céu 19: Diy gdm cic kim loai duge c6 thé duoc diéu ché bang phuong phap nhiét luyén
la
A. Al, Na, Ba. B. Ca, Ni, Zn.
C. Mg, Fe, Cu. D. Fe, Cr, Zn.
Cau 20: Cho phuong trinh hoa hoc cua cac phan trng sau:
(1) CuO+CO —— Cu+COs.
(2) 2CuS04 + 2H20 —— 2Cu + Oz + 2H2804
(3) Fe + CuSO4 ——> FeSO4 + Cu
(4)ZnO+C — CO+Zn
S6 phan (g c6 thé dugc dung dé didu ché kim loai bf"mg phuong phap nhiét luyén la
A. 1. B. 2. C.3. D. 4.
Phén 2: Cau tric nghiém ding sai. Trong moi ¥ a, b, ¢, d & méi cdu, hoc sinh chon
diing hodc sai
Cau 1: Trong cong nghiép, kém duoc tach tir quing zinc blende theo hai giai doan chinh:
- D6t chay quing bang oxygen khong khi:

27nS(s) + 302(g) — 2Z7n0(s) + 2801(g) (1)
- Khir zinc oxide bﬁng than cbc & nhiét do cao:
ZnO(s) + C(s) ——> Zn(g) + CO(g) 2)

a. Quang zinc blende c6 thanh phé"m chinh la ZnCOs.

b. O phan tng (2), zinc dugc tao thanh ¢ thé hoi.

¢. O phan tng (2), ZnO la chat oxi hod, C 1a chat khur.

d. O phan g (1), moi phén tir ZnS nhuong 4 electron.
Cau 2: Trong qu4 trinh dién phan nong chay MgCly, mdi phat biéu nao sau day 1a ding
hay sai?

a. O cathode xay ra qua trinh khir ion Mg?*.

b. Mg?* di chuyén vé cuc duwong, ion Cl di chuyén vé cuc dm.

¢. O anode xay ra qua trinh oxi hoéa ion CI".

d. Anode ndi vai cuc duong, cathode ndi véi cue Am cua nguf‘m dién.
Ciu 3: Cho hon hgp bot Zn va Fe viao dung dich CuSOy4 téi phan (rng hoan toan, thu
duoc chét ran X gom hai kim loai va dung dich Y gdm hai mudi.

a. X gém hai kim loai 1a Fe va Cu.

b. Zn phan (g hét, Fe phan trng mét phan.

¢. Y gom hai muoi 1a ZnSO4 va FeSOa.

d. Zn va Fe phan trng hét, CuSO4 con du.
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Cau 4: Hién nay, DakNong la tinh ¢o trir lugng bauxite I6n nhét ca nude. Trén thue té,
bauxite 1a ngudn tai nguyén 16n, 1 co s¢ dé hinh thanh nganh cong nghiép luyén nhém
phat trién lau dai, 1a mot ngudn luc quan trong gop phz:in vao qua trinh cong nghiép hoa,
hién dai hoa dit nudc

a. Thanh phan chinh quing bauxite la Al,03.2H-0.

b. Dung phuong phap dién phan dung dich dé tach Al ra khoi quang.

¢. Sau mot thoi gian, can thay cuc duong ciia binh dién phan do bi hao mon trong qua
trinh di¢n phan.

d. Co phuong trinh nhiét hoa hoc: 2AL0s3(s) — 4Al(s) + 302 (g) AH%90s= 1676,00
kJ. Dé thu duogce 1 tin Al voi hiéu suét sir dung nang luong dat 80 % va 1 kWh = 3,6x10°
J, thi cén tiéu ton 35980,3 kWh,

Céau 5: Trong cong nghi€p, nhém duge san xudt bé.ng cach dién phan nong chay hon
hop alumina (Al203) va cryolite (NasAlFs) con goi la quy trinh Hall Héroult:

2A1L03(l) —— 4Al(l) + 302(g). Nhiét do nong chay cua hon hop alumina va cryolite
khoang 950 °C, thap hon nhiéu so véi nhiét do nong chay cua alumina (> 2 000 °C);
ngoai ra, cryolite con lam ting dd dan dién ciia hon hgp nong chay. Trong qua trinh dién
phan, cuc dwong lam bing graphite bi an mon va lién tuc duoc nhing xudng bé dién
phéan. Sau mét thoi gian, cac thanh graphite nay sé duoc thay mai.

a. Nhom kim loai duge tach ra tai cathode.

b. Cryolite duoc thém viao bé dién phan gitip tiét kiém nang lugng, giam chi phi san
Xuat,

¢. Bén canh nhom, oxygen tinh khiét ciing c6 thé thu dugc tryc tiép tir quy trinh nay.

d. Vi anode va cathode déu lam bang graphite, nén néu doi chidu dong dién (anode
tré thanh cathode va ngugc lai) thi quy trinh dién phan van dién ra binh thuong,

Phén 3: Cau tric nghiém yéu ciu tra 10i ngin.
Cau 1: Cho cac kim loai sau: K, Ba, Mg, Na, Ni, Cu va Ag. S kim loai ¢6 thé duogc
diéu ché bing phuong phéap dién phan dung dich (v&i dién cuc tro) 1a bao nhiéu?

Cau 2: Cho cac kim loai sau: K, Ba, Mg, Na, Ni, Cu va Fe. S6 kim loai co thé dugc dicu
ché bﬁng phuong phap nhiét luyén?

Céu 3: Mot loai quang bauxite chira khoang 48% Al203 con lai 1a cac tap chit khac. Bé
san | xuat nhom, ngudi ta phai tinh ché quang dé tao ra Al,O; rdi tién hanh dién phan
nong chay Al,O; tao ra Al Tinh khéi lwong (tdn) quing bauxite cin ding dé san xuit
duoc 5 tan nhom. Gia thiét trong qua trinh san xuat chi c6 95% luong nhom trong quing
chuyén hoa thanh kim loai. (Lam tron ket qua dén hang phan muoi).
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Céu 4: Ngam mot 14 kém trong 200 mL dung dich AgNOs ndng d6 a mol/L cho dén khi
kém khong tan thém nita. LAy 14 kém ra, rira nhe, 1am kho roi dem can thi thiy khéi
lugng 1a kém ting thém 0,604 g. Gia tri cua a la bao nhiéu?

Céu 5: Nhung thanh Fe vao dung dich CuSO4. Sau mot thoi gian, khéi lugng dung dich
giam 0,8 gam so v6i khdi luong dung dich ban diu. Khéi lwgng Fe di phan (mg 1a bao
nhiéu?
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