Menggelongsar  Asing Bentuk Kuat Aloi Menghalang  Pengaloian  Saiz
Slide shiding Foreign Shape Strong  Allay Prevent Alloyng Size
(a) Logam tulenPure metal
Chayar dibenaban —= Logam tulen adalah lombut dan mudsh dibengkokkan.
Foae i oppled Pure melals ore sofl and easily bent
H”mmn Atom-ntom logam tulen mempunyai _ dan
l _ bentuk  cane sama Apabila daya dikenakan, atom-
atom logam mudah = di atas sato sama lain.

Hal ini menychabkan logam tulen bersifat lembut, mudah
hengkok dan tidak

(b Aloi dan preses pengaloian/Alloy and alloving

st ey Berbanding logam tulen, aloi adalah Jebih kuat, lebih keras,
dupat tahan kakisan dan lebih berkilat.

Compared lo pure meials, allovs are stromnger, harder, can
withstand corrosion and are shinier.

Dengan memasukkan atom-atom  _ ke dalam logam
"'ﬂ'"“;;' tulen dalam bentuk leburan, atom-atom asing _

atom-atom logam tolem darvipada _ 00 di atas
satu dengan vang lain dengan mudah. Campuran logam dan atom asing ini disebut
.. Prases pencampuran Btom _ _ ke dalam logam tulen disebut .
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2 Lengkapkan jadual di bawah tentang atom logam utama (tulen) dan atom asing bagi aloi. Kl
Complete the table below about the atoms of the main (pure) metals and the foreign atoms in alloys.

' Aloi/Alloy | Atom logam tulen/Atoms of the pure metal | Atom asing/Foreign atoms
Keluli/Steel

Piuter/Pewter Kuprum/Copper

Loyang/Brass Kuprum/Copper

Gangsa/Bronze Kuprum/Copper

Duralumin/Duralumin Kuprum/Copper
Kupronikel/Cupronickel
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3 Berdasarkan maklumat di 1, nyataken jenis alel yang digunakan dalam pembuatan barangan yang

diberikan.

Buosed on the information in 1, staie ihe types of allovs used in the manufacture of the given items.

()

Musecol wstrument

| |

Baclan kapal terbang Badan basikal humiba
Body of an ceroplane Body of o racing bike

| |
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