Rajah dibawah menunjukkan suatu eksperimen yang dijalankan untuk membandingkan pembentukan karat

terhadap besi tulen dan besi aloi.
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Steel nails
Paku keluli

| Sodium chloride solution __|

Larutan natrium klorida
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Iron nails
Paku besi

pembolehubah:
a) dimanipulasikan:
b) bergerak balas:

¢) dimanipulasikan:
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