_ BAI TAP POLIME
Ciau 1: Chat khong co6 kha ning tham gia phan tng trung hop la

A. stiren. B. isopren. C. propen. D. toluen.
Cau 2: Chat c6 kha nang tham gia phan ung tring hop la
A. propan. B. propen. C. etan. D. toluen.

Céu 3: Qua trinh nhiéu phan tir nho (monome) két hop véi nhau thanh phan tir 16n (polime)
dong thoi gidi phong nhimg phén tir nho khac duge goi 1a phan g

A. trao doi. B. nhiét phan. C. trung hop. D. trung ngung.

Ciu 4: Monome dugc dung dé diéu ché polietilen la

A. CH,=CH-CHj;. B. CH,=CH.. _ C.CH=CH. D. CH,=CH-CH=CH,.
Cau 5: Day gém cac chat duge dung dé tong hop cao su Buna-S la:

A. CH»=C(CH3)-CH=CH,, C4HsCH=CHo,. B. CH,=CH-CH=CH,, C¢HsCH=CH..

C. CH,=CH-CH=CHp3, luu huynh. D. CH,=CH-CH=CH,, CH3-CH=CHa,.
Céu 6: Poli(vinylclorua) dugc diéu ché bing phan tmg tring hop:

A. CH;-CH,Cl  B. CH,=CHCL. C. CH=CCL D. CH,CI-CH,CI

Ciu 7: To duge san xuét tir xenlulozo 1a

A. to tam. B. to capron. C. tonilon-6,6.  D. to visco.

Cau 8: Cho cac polime: polietilen, xenlulozo, polipeptit, tinh bot, nilon-6, nilon-6.6,
polibutadien. Day gdm céc polime tong hop 12

A. polietilen, xenlulozo, nilon-6, nilon-6,6

B. polietilen, polibutadien, nilon-6, nilon-6,6

C. polietilen, tinh bot, nilon-6, nilon-6,6

D. polietilen, xenlulozo, nilon-6,6

Ciu 9: To nilon - 6,6 duge diéu ché bang phan (ing tring ngung:

A. HOOC-(CH;),-CH(NH;)-COOH.

B. HOOC-(CH;)4-COOH va HO-(CH;),-OH.

C. HOOC-(CH;)4-COOH va HyN-(CH,)s-NHo.

D. H2N-(CH,)s-COOH.

Ciu 10: Polime c6 cau triic mang khong gian (mang lugi) la

A. PVC. B. nhya bakelit. C.PE, D. amilopectin.
Céu 11: Céu tao cia monome tham gia dugc phan mg tring ngung la

A. trong phén tir phai ¢6 lién két chua no hodc vong khong bén.

B. thoa diéu kién vé nhiét do, ap suat, xuic tac thich hop.

C. ¢6 it nhat 2 nhém chirc ¢6 kha nang tham gia phan mg.

D. cac nhom chire trong phan tir déu c6 chira lién két doi.

Céu 12: Chit ¢ thé tham gia phan (g trung ngung 1a

A. HuN — CH, - COOH. B. C;H;s — OH, C¢H;s— OH.
C. CH; — COOH, HOOC — COOH. D. CH,=CH - COOH.

Céu 13: Phan tir khéi trung binh cua PVC 1a 750000. Hé s polime hoa cua PVC la
A. 12.000 B. 15.000 C. 24.000 D. 25.000

Céau 14: Phan tir khoi trung binh cua polietilen 1a 420000. Hé s6 polime hoa cua PE 1a
A. 12.000 B. 13.000 C. 15.000 D. 17.000

Cau 15: Loai to thuong dung dé dét vai may quan 40 4m hodc bén thanh sgi “len” dan 4o
rét la

A. to capron B. to nilon -6,6 ~ C. to capron D. to nitron.

Cau 16: Mot doan mach PVC c¢o6 khoang 1000 mat xich. Hay xac dinh khoi luong cua doan
mach do.

A. 62500 dvC B. 625000 dvC C. 125000 dvC  D. 250000dvC.
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