Tehnike motornih vozila — 3. razred Ime i prezime:

Vjezba 3. "Lakiranje vozila" Datum:

Razred:

Opisite postupak lakiranja vozila:

l. Najprije se skidaju svi dijelovi koji smetaju pri lakiranju. To suu

2. Prije lakiranja sva se korodirana mjesta moraju temeljito obraditi. Najkriti¢nija mjesta su
. Kromirane rucice vrata oblijepe se

3. Pod bo¢nim letvicama skuplja se . Zbog toga je ove povriine
potrebno temeljito i . Ve¢ 1 malo preostalog
pijeska stvorit ¢e mjehurice u laku.

4. Zatim se lim brusi. Prilikom grubog brusenja moZete upotrijebiti

ili pri¢vric¢enu na busilicu. Grubo izbruseni stari lak na kraju se brusi
navlazenim brusnim papirom broj 400, sve dok se ne uklone sve, pa i najmanje,
. To se radi tako dugo dok se ne dobije izgled.

5. Prije pocetka fine obrade se provjere nejednakosti na cijeloj karoseriji. Udubljenja se
ispunjavaju . Nitro-masa se ne
smije nanijeti u predebelom sloju. Izbrufena masa se oboji
Sva korodirana mjesta dobro se i tako da budu

6. Zakitane povrsine potrebno je temeljito izbrusiti. Mislite na to da ¢e vam pri tom trebati
mnogo vode! Samo ¢e tako obradena povrSina biti zaista glatka. Mjesta koja su obradena
masom za popravke bruse se mokrim brusnim papirom tako dugo dok spojevi mase i starog
laka (ili lima) budu potpuno

7. Da boja koju prskamo ne zamaZze prozore, zastitimo ih

- ako moZete, najbolje ih je izvaditi zajedno s prozorom!

Sve ostale radove potrebno je obavljali u prostoriji u kojoj nema praSine. Ako automobil bojite
u nekoj garaZzi, ovlazite pod. Tako cete sprijeciti podizanje pradine.

8. Sada se automobil premazuje . Za to je najbolje upotrijebiti
. Ta boja ulazi u sve, pa i najmanje pore izbrusenog
starog laka i tako stvara potpuno glatku povrsinu potrebnu za lakiranje.
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9. Nakon toga se sve povrSine automobila jo§ jednom paZljivo izbruse (suhim) brusnim
papirom fino¢e 400 1 istrljaju mokrom spuzvom. Sve se¢ to mora uciniti

10. Slijedi nanosenje . Da boja na okomitim povriinama ne
curi (da se ne stvaraju "suze"), pistolj za prskanje se drzi izmedu
centimetara od lima. Najprije se poprska . Ako se pri tom
poprskaju i drugi dijelovi, to nimalo ne smeta. Redoslijed daljnjeg bojenja ne igra vise
nikakvu ulogu. ne mogu se poprskati Strcaljkom. Na
tim se mjestima upotrebljava poseban . Treba osigurati da

prostorija bude potpuna cista i bez prasine.

Da novi lak postigne pravi sjaj. automobil se u svakom slu¢aju mora poprskati barem sa dva
sloja laka. Kod temperature od 20°C ¢eka se oko prije nanosenja
drugog sloja boje.

11. Automobil je potrebno suditi kod temperature od oko 60°C. U svakom slu¢aju moguénost
dobrog zagrijavanja prostorije za suSenje veoma pomaze kvaliteti laka. Automobil se prije
izlaska na cestu susi

12; — oprezno da se ne osteti novi lak!
Vracanje . Pri¢vrSéivati treba vrlo oprezno da se novi
lak ne izgrebe.

13.1 jo§ nesto: tri tjedna nakon lakiranja automobil se ne smije
Ako je bas potrebno, operite ga

Zastita na radu;

l. Pribrusenju:

2. Pri bojenju i lakiranju:

3. Lakirnica:
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