BAI 13: VAT LIEU POLYMER
Cau 1: Tén goi cua polymer ¢6 cong thire cho dudi day la

{— CH, — CH, %
n

A. polyethylene. B. polystyrene
C. poly(methyl methacrylate). D. poly(vinyl chloride).
Ciu 2: Polypropylene (PP) la chét déo thuong duge sir dung dé san xudt cdc san
pham thiét bi y té, db gia dung, ... Vit liéu dugc ché tao tir PP thudmg c6 ki hiéu z20o5\

nhu hinh bén, PP dugc tong hop tir monomer nao sau day? PP
A. CH»=CHa. B. CH=CH-CN.
C. CH3-CH=CHoa. D. C¢Hs va HCHO.

Ciu 3: Poly(vinyl chloride) (PVC) i mét loai chat déo pho bién, dugc sir dung 1am vo day dién,
fing dan nudc thai, a0 mua, vai gia da, ... PCV c6 cong thirc cdu tao Ia

A. (-CH>—CHz3-)q. B. (-CH>—CH(CH3)-)x.
C. (-CH>-CHCL),. D. (-CH>-CH(CgHs)-)n.
Cau 4: Tén goi ciia polymer c¢6 cong thirc cho dudi day la
OH
CH,
A. poly(phenol formaldehyde). B. poly(ethylene terephthalate)
C. poly(buta-1,3-diene styrene). D. polystyrene.

Céu 5: Poly(methyl methacrylate) dung san xuét thuy tinh hiru co ding lam kinh may bay, kinh
xdy dyng, kinh bao hiém, bé c4,...Monomer ding dé diéu ché thuy tinh hitu co (plexiglass) 1a
A. CH;=C(CH3)COOCHs. B. CH> =CHCOOCHs;.
C. C¢HsCH=CH:. D. CH:COOCH=CHoa.
Céu 6: Phit biéu nao sau ddy khong dung khi noi vé vt liéu composite?
A. Thanh phﬁn vat li¢u composite gfim vt liéu nén (chu yéu la polymer) va vit li¢u ot (cot
soi hodc cdt hat).
B. Vit liéu cdt ¢6 vai tro dam bao cho composite co duge cac dac tinh co hoc can thiét.
C. Vit liéu nén c6 vai trdo dam bao cho céc thanh phan cot clia composite lién két véi nhau
nhim tao ra tinh nguyén khéi va thémg nhét cho composite.
D. Vit liéu composite 14 vat liéu ugc ) hop tir hai nhiéu vt liéu khic nhau, tao nén vt liéu moi
¢6 tinh chat kém hon so véi cdc vt liéu thinh phan.
Céu 7: Dé han ché tinh trang 6 nhiém méi trurdng khi str dung dd nhua, ¢6 thé thuc hién mot s6
bién phap nhur hinh bén dudi. Noi dung cua bién phép (1).(2).(3) nay lan luot 1a

9 7o R0
«@ | |

(1) (2) (3)
A. Téi ché va tai s dung do nhya da dung, han ché céc loai bao bi nhya, tii nylon, mang theo
tai dyng khi di mua sim.
B. Mang theo thi dung khi di mua sim, sir dung vat liéu phin huy sinh hoc, phan loai ric thai
tai nguon.
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C. Sir dung vit liéu phin huy sinh hoc, han ché cdc loai bao bi nhua, phin loai ric thai tai
ngudn.
D. Han ché cdc loai bao bi nhura, phén loai ric thai tai nguﬁn, tdi ché va tii sur dung d6 nhya da
ding.
Cau 8: O nhidm moi truong do chét thai nhira va tiai nylon (PE, PVC...) hay con goi la “6 nhiém
tring” giy anh huong nghiém trong dén moi trudng. Giai phdp xir Iy ric thai nhya nao sau diy
khdng hop 1y?
A. Téi su dung dd nhwa, chai nhya lam do ding.
B. Thay thé ti lylon bing tii gidy, tidi vai tdi sir dung nhiéu lan.
C. Tiéu huy céc chat thai nhua va tai nylon bang phuong phap dét hoac chon lap.
D. Phan loai réc thai nhua tir dau ngudn dé tai ché.
Ciu 9. Hoi thang 7/2020, Lé Diép Kiéu Trang - cyu CEO Facebook Viét Nam, Goviet, cho biét
startup Arevo ma ba ciing chong Sonny Vii dau tu va diéu hanh vira cho ra mat san pham
Superstrata, mdt loai xe dap soi carbon nguyén khdi ddu tién trén thé ¢idi. San pham nay tmg dung
cong nghé in 3D cua Arevo.

Xe dap thé thao in 3D tir s¢i carbon
Sgi carbon thugc loai vat li¢u nao sau day ?
A.Composite cot hat. B. Composite cot soi. C. Chat déo. D.Cao su.
Cau 10. Vit liéu X nhe, d6 bén cao, cach dién vi cdch nhiét tot, dé tao hinhva
phdi mau. Lam tdm &p trang tri nha, 1am cnh cira, vén 14t san,... Vit liéu X 12
A. Composite cot hat. B. Composite cot soi.
C. Composite bot go. D. Cao su.
Cau 11. Vit liéu composite 12 vit liéu to hop tir it nhat hai vét liéu khdc nhau, tao nén vt liéu mai
¢6 tinh chat vurot trdi so véi vit lidu thanh phan. Hai thanh phan co ban cta vat liéu composite bao
gbm vat liéu nén va vat liéu cdt.
Phat biéu nio sau day 1a ding?
A. Vit liéu cbt dong vai tro lién két vat lidu cdt v6i nhau va tao tinh théng nhit cho vt liéu
composite.
B. Vit liéu composite ¢é nhiéu tinh chit quy nhu nhe, cdch nhiét va cach dién tot, do bén cao....
nén dugce ing dung rong rii.
C. Vit liéu nén thuémg 13 sgi thiy tinh, sgi carbon, bot gd, hat kim loai, ...
D. Vit liéu c6t thidng 1a polymer nhur polyester, PVC, PP, ...
Cau 12: Phat biéu nao sau day la ding vé cao su?
A. Cao su la nhirng vt li¢u polymer co tinh chit bi bién dang khi chju tac dung cua luc bén ngoai
va van giir nguyén sy bién dang d6 khi théi tac dung.
B. Cao su la nhitng vét liéu polymer c6 tinh chét bi bién dang khi chiu tdc dung cua luc bén ngoai
va trd lai trang thai ban déu khi luc théi tac dung.
C. Cao su la nhimg vt liéu polymer co tinh chat bi bién dang khi chiu tic dung ctia Iyc bén ngoai
va bién doi sang dang khéc khi thoi tac dung.
D. Cao su la nhirng vit liéu polymer khéng co6 bi bién dang khi chiu tac dung ciia lyc bén ngoai.
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Cau 13: Cao su buna c6 cong thirc cau tao thu gon la
A.(-CH2-CH=CH - CH: )n. B. (- CHz — CHCI - )n.
C.(— CHz—-CHz-)n. D. (- CHz — CHCN —)n.
Cau 14: Polymer X tao thanh tir san pham cta phan (mg dong tring hop buta-1,3-diene va
acrylonitrile. X 1a
A. polystyrene. B. polybuta-1,3-diene.
C. cao su buna-N. D. cao su buna-S.
Cau 15: Tén goi cua polymer c6 cdc mit xich cho dudi déy 1a

W
Cl n

A. Polyisoprene (cao su isoprene). B. Polybuta-1.3-diene (cao su buna).
C. Poly(vinyl chloride) (nhya PVC). D. Polychloroprene (cao su chloroprene).

Céau 16: Tén goi cua polymer ¢ cong thire cho dudi day la

.

A. Polyisoprene (cao su isoprene). B. Polybuta-1.3-diene (cao su buna).

C. Cao su luu hoa. D. Polychloroprene (cao su chloroprene).
Cau 17: Cao su buna-S (hay con goi 1a cao su SBR) 14 loai cao su téng hop dugce str dung rat phé-

bién, ude tinh 50% 16p xe dwoc 1am tir SBR. Thuc hién phan tmg tring hop cdc chét nao dudi

day thu dugc san pham 12 cao su buna-S?

A. CH,=CHCH=CH> va C¢HsCH=CH,. B. CH,=CHCH=CH: va sulfur.
C. CH>=CHCH=CH: va CH>=CHCI. D. CH,=CHCH=CH> va CH,=CHCN.
Cau 18: Triing hop chit nao sau day thu dugc cao su chloroprene?
A. CH,=CH-CL. B. CH>=CC|-CH=CH,.
C. CH2=C(CH3z)-CH=CH:. D. CH2=C(CH3)-C(CH3)=CH..
Ciu 19: Tinh chét nio dudi diy khong phai 1a tinh chét ciia cao su thién nhién?
A. Khong tan trong x@ng va benzene. B. Khong dan dién va dan nhiét.
C. Khong thdm khi va nude. D. Tinh dan hm

Céau 20: Cay cao su la loai cdy cong nghiep c6 gid tri kinh té 1ém,
duoc dua vao trong & nurde ta tir cudi thé ki 19. Chat léng thu
duoe tir ciy cao su gidng nhu nhya cdy (goi 1a mi cao su) 1a
nguyén li¢u dé san xuét cao su ty nhién. Polymer tao ra cao su
tir nhién cé tén goi la

A. Polystyrene. B. Poly(butadiene).
C. Polyethylene. D. Polyisoprene. -

Cau 21: Cong ty The Goodyear Tire & Rubber la mét trong nhirng cong ty lop xe 16n nhét thé
gioi khoi 1dp ndm 1898. Nam 1971, 16p Goodyear trgs thinh banh xe dau tién ldn trén Mt
Triang...Tén cOng ty duge dit theo tén cua nha tién phong Charles Goodyear, ngudi kham phé
ra phuong phap két hop gitra nguyén t6 S (sulfur) véi cao su dé tao ra mot loai cao su c6 céu
tric dang mach khong gian, lam tang cao tinh bén co hoc, kha nang chiu dugce sy ma sdt, va
cham. Loai cao su nay co tén la

A. cao su buna-S. B. cao su buna-N.
C. cao su buna. D. cao su luu hoa.
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Cau 22: To nao sau day thudc loai to thién nhién?

A. To nylon-6,6. B. To visco. C. To tam. D. To nitron.
Cau 23: To ndo sau diy thudc loai to ban tong hop (to nhén tao)?

A. To nylon-6-6. B. To tam. C. To visco. D. Bong.
Cau 24. To tim duoc Iﬁy tir to' cuia con tam, thodng, nhe, hﬁp thu nhiét kém, o

it bam bui, bé mit min diing san xudt véi lua. Thanh phz'“m chu yéu cua to tim
1a

A. protein. B. tinh bét.
C. amylose. D. capron
Céu 25: Phit biéu nio sau day l1a ding vé to?
A. To nhitng vat liéu polymer hinh soi dai va manh véi dé bén nhét dinh.
B. Nhimg loai polymer thudc loai to nay ¢6 mach phan nhanh, xép song song véi nhau.
C. To la nguyén liéu quan trong trong nganh dét may.
D. Cac polymer thudc loai to tuong dbi bén vai cac dung méi thong thudng, mém, dai, khéng
dong va co kha nang nhugm mau.
Cau 26: Tén goi cta polymer c6 cong thirc cho dudi day la
N — [CHyls—C

H o /i

A. to nylon-6. B. to nylon-7. C. to nylon-6,6. D. to olon.
Cau 27: Tén goi cua polymer cé cong thirc cho dudi diy la

N— IC Hzlﬁ_ C

H 0 /|y
A. to nylon-6. B. to nylon-7. C. to nylon-6,6. D. to olon.
Céau 28: Tén goi cua polymer ¢ cong thirc cho dudi day la
lLll 0
N o oo™
\
H ¢
A. Poly(hexamethylene adipamide) (nylon-6.,6). B. Polycaproamide (nylon-6)
C. Polyacrylonitrile (nitron). D. Polyenantoamide (nylon-7).
Cau 29: Trung hop chét nao sau day thu duoc polyacrylonitrile ding dé san xuat to nitron?
A. CH,=CH-CI. B. CH>=CH-CN.
C. CH=CHa>. D. CH,=CH-CH3,
Cau 30: Len dugc san xudt tir nguon nao sau day?
A. Qua cua ciy bong. B. Long cia ctru, dé, lac da.
C. Long cua nhim, D. To cua con tam.
Cau 31: Trong nhitng nim 30 cuia thé ki XX, cdc nha héa hoc cuia hing Du Pont (M§) -

da thong bao phat minh ra mdt loai vat liéu “mong hon to nhén, bén hon thépva ®
dephon lya”. Theo thoi gian, vit liéu nay dd co mit trong cude song hang ngiy cua
con nguoi, phé bién trong cdc san pham nhu 16p xe, di, quén do, tat, ... Hing Du
Pont da thu dugc hang ty dé la mdi ndm béng sdng ché vé loai vat liéu nay. Mot \
trong s6 vat liéu do6 1a to nylon-6. Céng thirc mét doan mach cua to nylon-6 la e
A. -(-CH:CH=CH-CH2-)s- B. -(-NH[CH:2]5CO-); -.
C. -(-NH[CH:]sNHCO[CH2]4CO-),-. D. -(-NH[CH2]6CO-)p-.
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Ciau 32: To nylon-6,6 duge diéu ché bang phén ng tring ngung
A. HOOC-(CH3)s~-COOH va H,N-(CH2)s-NH>.
B. HOOC-(CH>),-CH(NH»)-COOH.
C. H2N-(CH2)s-COOH.
D. HOOC-(CH2)s-COOH va HO-(CHz)2-OH.
Cau 33: Vit liéu polymer diing dé bén sgi “len” dé dan 4o rét 1a
A. polystyrene. B. polybuta-1,3-diene.
C. polyethylene. D. polyacrylonitrile.
Ciu 34: Vit liéu t('fmg hop X ¢6 tinh dai, bén, mém mai, ong muot, it thim
nuoc, gidt mau kho, nhung kém bén vdi nhiét, véi acid va base, thudng
dung dé dét vai may mic, vai lot sam 16p xe, dét bit tat... Vat lidu X

la
A. to nitron. B. bong.
C. to tim. D. nylon-6.6.

Cau 35: Cho day cdc to sau: Len, cellulose acetate, capron, nitron, visco, nylon-6, nylon-6,6, to
tam, nylon-7. $6 to trong day thudc loai to polyamide 1a
A. 4. B.7. B A D. 6.

Ciu 36: Keo din la vit liéu polymer
A. c6 kha nang két dinh hai manh vat liéu ran vdi nhau.
B. c6 kha ning tao lién két hydrogen giira céc vat liéu dugc két dinh.
C. c6 thanh phan gom vat lidu c6t va vit liéu nén 1a chét két dinh.
D. ¢6 kha ning két dinh khi thém chat déng rin.

Cau 37: Chat nao sau day ding dé din cdc kim loai, nhwa, bé tong,
cdc vat liéu vin ép, g0?

A. Keo epoxy. B. Nhya va sam.

C. Poly(urea-formaldehyde). D. Poly(phenol formaldehyde)
CAau 38: Keo ddn nao chira thanh ph:;“m gf‘:m hai chét (A) va (B) c6 cong thirc clu tao nhu duoi

day?

&\/0 9\/?1/” U\/&
AT s

n

(A) (B)
A. Keo epoxy. B. Nhya va sam.
C. Poly(urea-formaldehyde). D. Keo dén PVA.
Ciu 39: Keo ddn nio chira thanh phan chinh la polymer dudi day?

%NH—CO—NH—CHza—
n

A. Keo epoxy. B. Nhya va sam.
C. Keo ddn poly(urea-formaldehyde). D. Keo din PVA.
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Ciu 40. Keo siéu dinh 502 12 mot loai keo duge diing pho bién trong doi séng
dé két dinh céc bé mit vat liéu nhu gd, nhua, da.... Thanh phin cua keo 502
¢6 chira methyl cyanoacrylate. Sau khi dan, hoi 4m trong khéng khi gitip cho
phan {mg tring hop methyl cyanoacrylate xay ra, tao thinh polymer dang
mang mong két dinh cdc vét liéu lai véi nhau. Methyl cyanoacrylate cé cong
thirc 1a

A. CH>=C(CN)COOCHs. B. CH>=C(CH3)COOCH;

C. CH=C(CI)COOCH3 D. CH:=CHCOOCH:;

Phan II: Céu tric nghiém ding sai. Trong moi ¥ a, b, ¢, d & moi cau, hoc sinh chon diing hodc
sai

Céu 1: PVC la chat rin vo dinh hinh, cach dién tét, bén véi axit, duoc
ding lam vét liéu cach dién, ong dan nude, vai che mua,...

a. PVC thugc loai polymer tf:}ng hop va cd tén la poly(vinyl chloride).

b. Monomer tao thanh cua nhya PVC ¢6 cong thirc cau tao thu gon la CH=CH-CH-CI.
¢. PVC duoc tong hop tir monomer vinyl chloride bang phurong phap tring hop.

d. PVC c¢6 cong thire hoa hoc 1a (C2HsCl)n.

Céu 2: Nhya 12 mot loai vat liéu ¢é nhiéu trng dung trong doi song. Duéi day chai hodc cic vit
dung br?mg nhuya thudng ¢d ki hiéu cic con s6. S6 3 1a ki hiéu cuia nhya X, loai nhya nay dang dugc
sir dung dé san xuat dd nhya nhu 6ng din nude, vai che mura. O nhiét d6 cao, nhya X bi phin huy,
cd mii hoi va gdy ngd doc. SH2 1a ky hiéu ciia nhya Y, loai nay mém, nong chay trén 110°C, ¢
tinh kha tro voi méi trudng axit, kiém, dau md, duge dung phd bién 1am mang méng, binh chira.
A A
EDNRED
HDPE . PVC
Cho cic phit biéu sau:
a. Thanh phan ciia 2 loai chat déo trén déu 1a céc hydrocarbon
b. Nhua Y dugc danh gia an toan cho strc khoe ¢6 thé dung thyce pham.
¢. Nhuya X duge khuyén cdo sir dung dé boce thuc pham hodc st dung trong 16 vi séng.
d. Polime tao ra nhya X va Y déu thude loai polymer tong hop.

Cau 3. Poly(phenol-formaldehyde) (PPF) la polymer c6 tinh cirng,
chiu nhiét chong mai mon va chdng am cao. Vi viy, PPF duoc tng
dung rong rai trong nhiéu nganh cong nghi¢p nhu s dung lam chit
két dinh trong san xuat van ép, van MDF, gifip ting d6 bén va kha
niang chfmg am cua vat lidu. PPF duogc diéu ché tr phén (rng gilta
phenol va formaldehyde & pH va nhiét do thich hgp. Mdi phit bicu

sau day 1a dang hay sai?
a.PPF dugc diéu ché tir phan tmg tring hop.

b. Céc mach polymer ctia PPF c6 thé tham gia phan tmg n6i mach polyme lai vdi nhau tao thanh
mang khong gian.
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¢. Ric thai nhura 1am tir vét liéu PPF c6 thé xu 1f bang cach dot.
d. PPF 1a vat liéu polymer thudc loai chat déo.

Ciu 4. Poly (methyl methacrylate) la chat déo trong suot, duoc sir dung dé san xuét thuy tinh hiru
co. Poly(methyl methacrylate) duge diéu ché tir methyl methacrylate theo phwong trinh hoa hoc
sau:

CH, CH;
/ t°, p, xt |
0 HC=C — CH,~C
COOCH; COOCH; /,

a. Poly (methyl methacrylate) dugc diéu ché bing phan tng tring ngung.

b. Céng thirc phén tir ciia methyl methacrylate 14 C4HzO;

¢. Phan trim cuia carbon trong 1 méc xich ctia poly (methyl methacrylate) 13 60%
d. Methyl methacrylate 1a hop cht hiru co tap chiic.

() i g damg i e g ik i o
ey F

B L ek Ty gy ey

Cau 5: Poly(hexamethylen adipamide) (hay nylon-6.6) la mdt polymer
dugce diéu ché tir hexamethylendiamine va adipic acid. Nylon-6,6 dugc
str dung dé san xuat to dét vai may mac, vai 16t sam 1op xe, bén diy cép.,
diy du, dan ludi,... Cho cac phat biéu sau:

H 19 21
N—(CH;)e—N—C—(CH;)y —C—+

- n

a. Nylon-6,6 thugc loai poliamide.

b. To dugc ché tao tir nylon-6.6 thudc loai tor téng hop.

¢. Trong mot mét xich nylon-6,6 phﬁn traim khoi lugng carbon 14 62,73%.

d. Dé gitr 4o bén cho quan, do dét bang sgi nylon-6,6 thi nén sir dung xa phong c6 moi truomg
trung tinh hodc kiém thap.

Cau 6: Cao su chloroprene duoc tong hop tir chloroprene c6 nhiéu tinh chat
quy gia nhu khong chay, bén co hoc, bén véi dau. Cao su chloroprene thudng
duge ding dé boc ng thuy lue cong nghiép va dic biét trong vét dyng khang
dau va ozone.

a. Cong thirc cua cao su chloroprene la: 4CH, -~CCl=CH-CH,+, .

b. Chloroprene c6 tén thay thé 12: 3-chlorobuta-1,3-diene.

¢. Cao su chloroprene cé céu tric mach khong phan nhdnh. Khi cho cao su chloroprene tic dung
véi sulfur thu duge cao su huu hoa ¢ cau tric mang khong gian.

d. Chloroprene ¢6 dong phan hinh hoc.
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Céu 7. Ciy cao su 12 loai ciy cong nghiép cé gid tri kinh té 16n,
duge dua vao tré'mg & nudce ta tir cudi thé ki 19. Chit long thu
duoc tir ciy cao su giong nhu nhya ciy (goi 1a mi cao su) 1a
nguyén liéu dé san xuat cao su ti nhién.

a. Thanh phan chinh ciia cao su thién nhién 1a polyisoprene c¢6 cau hinh dang cis

H, ,CH,
':C =/ 2

CH; “H |a
b. Cao su thién nhién c6 tinh dan hdi, khéng c6 tinh dan dién, khong thim khi va nude, khong
tan trong nudc, nhung tan nhiéu trong xing, benzene. ..
c. Cao su thién nhién c6 tinh dan hoi chi ton tai trong khoang nhiét do hep. Dé cai thién tinh
chit nay ngudi ta xir Iy bang cdch tron cao su thién nhién véi stirene goi 1a qué trinh lwu hoa
€ao su.
d. Miit xich ctia cao su thién nhién duoc viét thu gon la CsHs.

Cau 8. Nam 1839, Charles Goodyear di dugc cip biang sdng ché cho
phéit minh vé quy trinh hod hoc dé ché tao ra cao su luu hod - mot loai
cao su ¢6 cau tric dic biét, bén co hoc, chiu duge su ma sét, va cham,
dan héi tot va c6 thé duc duge. Nhitng phét biéu nao sau déy 1a dang?
a. Cao su lru hoa con ¢d tén goi 1a cao su buna-S.

b. Ban chit cua viéc Iiru hoa cao su la tao ra ciu ndi disulfide —-S—S— gilra cdc mach cao su nén
cao su luu hod ¢o tinh chét co li ndi trdi hon.

¢. Trong mu cao su thién nhién, polymer ¢6 tinh dan héi 1a polyisoprene.

d. Cao su luu hod ¢6 ciu triic mang khong gian nén bén hon cao su chua luu hod.

Cau 9. Keo dan ding dé két dinh cdc vt liéu va duge sir dung rong rii trong doi song, san xudt.

a. Nhuya v sim la dung dich keo ciia cao su trong dung méi hitu co diing dé va sim xe.

b. Keo din epoxy g6m hai thanh phén 1 hop chit ¢6 chira hai nhém epoxy & hai diu va chat dong
ran.

c. Ban chat ciia keo dén epoxy 1a tao ra polymer ¢6 cau tric mang khong gian bén chic, gitip gén
két tot hai vét lidu lai véi nhau.

d. Khi st dung keo ddn poly(urea-formaldehyde) cin bd sung chit dong rin dé tao polymer cé
mach phan nhanh.

Cau 10: Vi su phit trién cia cong nghé hién dai, vét liéu composite d¢a nhanh chong duge dua
vao st dung & nhiéu linh vue khédc nhau, nhit 1a nganh vat liéu méi. Pac biét 1a ciac vt lidu
composite polymer vdi cac dic tinh wu viét nhu nhe, bén véi méi trudng an mon, do din nhiét va
dan dién thf;p. Do vdy, loai vat li¢u nay duge sir dung rong rai trong hang khong, xdy dung,... Vi
du, 50% vit liéu ché tao mady bay Boeing 787 1a vit liéu composite.

a. Sgi carbon dugc dung lam vt liéu cbt trong composite do d§ bén cao, nhe, khiang hoa chat, chiu
duge nhiét do cao va gian no nhiét th.‘f;.p.

b. Vit liéu nén Ia chat déo gitp céc pha gian doan lién két dugc voi nhau dé tao mot khéi két dinh
va thong nhit, gidp bao vé vit liéu cdt, on dinh mau séc, gitr duoc dé déo dai, ...

¢. Thanh phé“m cua cdc vat liéu composite gé‘im mot vat liéu nén va mot vét ligu ct.

ueLIVEWORKSHEETS



d. Vit liéu composite voi cot 1a bdt g5 duge str dung lam vén lat san, cdnh cira, tam Sp trong nodi
that.
Phin III: Céu tric nghiém yéu clu tra 1oi ngén.

Cau 1: Trong cic polymer sau: poly(methyl methacrylate); polyacrylonitrile; nylon-7; poly (vinyl
chloride); nylon-6,6: poly(phenol - fomaldehyde), polystyrene. S6 polymer la san phém cua triing
hop?

Cau 2: Trong cédc polymer sau: (1) poly ethylene; (2) nylon-7; (3) poly(ethylenterephthalate); (4)
nylon-6,6; (5) poly(urea- formaldehyde); (6) poly (phenol formaldehyde). S6 polymer la san pham
cua phan g frung ngung?

Céu 3: Cho day gém cdc nguyén liéu: (1) acid g-aminocaproic, (2) acrylonitrile, (3) acid -
aminoenantoic, (4) ethylene glycol va terephatalic acid, (5) hexamethylendiamine va adipic acid.
S6 nguyén liéu duge ding dé tién hanh phan tmg tring ngung tao thanh to?

Cau 4: Cellulose triacetate (CTA, [CeH702(00CCH31)3]n) 1a
polymer dugc san xudt thwong mai 1an déu tién & My vao nim
1954. Polymer nay duoc sir dung dé san Xuét to sgi chéng nhdn,
mang cho man hinh tinh thé long,... Mt doan mach cellulose
triacetate ¢6 phan tir khdi 1a 345 600 thi chira bao nhiéu mit
xich?

Cau 5. Trong cong nghiép, dé diéu ché cao su buna ngudi ta c6
thé di tir nguyén li¢u khi ethylene thu duge tir diu mo theo so
d6 sau:

CH,—7—C,H,OH——— buta-1,3-diene —— cao su

buna.

Tinh sé m’ ethylene (¢ 25 C va Ibar)can liy dé diéu ché dugc
1 tin cao su buna theo so dd trén. Gia sir higu sudt phan trng cua moi qua trinh (1), (2) va (3) trong
sor do trén 1an luot 1 65%,50% va 70% .
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