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Clasificar una lista de polimeros comunes (PE, PS, PVC) segtin su
estructura molecular (lineal, ramificada o reticulada) y analizar cémo eso
influye en sus propiedades fisicas. Finalmente, completar el siguiente

cuadro comparativo:

Polietileno

Vasos
descartables,
embalajes

Con atomos
de cloro
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