Pracovni list IV.A skupina

1. Cisty nebo vézany uhlik neni obsazen v diamantu grafitu mosazi oceli sazich. (1)

2. Grafit elektricky vodivy. Diamant elektricky vodivy. Popis jejich strukturu a zdtvodni,
proc. (5)

3. Vyhledej, co znamena pojem aktivni uhli, k éemu se pouziva. (2)

4, Zapis alespon dvé chemické reakce, kterymi mizZe vznikat oxid uhlicity. (4)
—_—
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5. Které chemické slouceniny se vyuZivaji k vyrobé skla? (3)

6. Ktery pojem ze ¢tvefice nepatii mezi ostatni a proc?(6)

rGZenin smaragd citrin zahnéda
tuha fulleren galenit koks
opal granat slida kasiterit

7. Kyanovodik je pri 20 °C
kapalina plyn jedovaty nejedovaty  dobre Spatné rozpustny ve vodé. (3)

8. Vlastnosti a vyuziti cinu? (2+2)

9. Vlastnosti a vyuziti olova? (2+2)

10. Spoj, co patfi k sobé, zapis chemické vzorce latek (14):

suchy led® *polotekuty roztok se pouziva k mineralizaci dfevénych staveb a ochrané
pred ohném, dfive také k uchovavani vajec

mocovina® svelmi tvrdy material, vyuzivan napf. jako brusivo
karborundum= *béZné se vyskytujici nerost, md mnoho barevnych odrid
cyankalie *za normalnich podminek plyn, stlaceny a ochlazeny se vyuziva jako

chladici médium

kremens *hila krystalicka latka, silné jedovata, sil jedovaté kyseliny
silikonys sodpadni forma dusiku u savcd
vodni sklo® *tepelné a chemicky odolné latky, slouéeniny kfemiku, uhliku a vodiku
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