1. El aceroinoxidable es un material...

2. Los aceros inoxidables que se utilizan habitualmente son del tipo...

3. Las siguientes varillas de aportacion sirven para soldar...
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4, ¢Elaceroinoxidable se suelda con CA o CC (TIG)?

5. éComo se pueden solucionar los cordones negros de raiz o penetracién con
inoxidable?

6. ¢Elaceroinoxidable es un material mas duro o mas blando que el acero

carbono?

7. Las caracteristicas de resistencia ante el o0xido del acero inoxidable provienen
del...
8. El aceroinoxidable es esencialmente un acero...

9. ¢lacapa pasiva que se genera en el acero inoxidable es positiva o negativa?

10. éQué tipo de acero inoxidable es el adecuado para aplicaciones petroliferas?
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